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Quelle: 
Fortbildung bei VIEGA ( März 2010) 

pH-Wert 

7,0 

7,4   

6,8 

Nur wenn TOC kleiner als 1,5mg/Liter !! 

- Optimaler Bereich, keine Gefahr. 

Niemals Kupfer verwenden!!!! 

Unbedingt die örtlichen Versorger fragen! 


